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Table S1: Lipase activity for the tested materials in presence and absence of tauro 
deoxycholate (NaTC) 
 
 With NaTC Without NaTC 

 
With 

material 
Without 
material Rel. Act. 

With 
material 

Without 
material Rel. Act. 

 U/mL U/mL %  U/mL U/mL %  
U7 39,6 42,8 92,7 61,5 56,2 109,6 

U7-C1 53,7 61,4 87,4 49,1 44,2 111,1 
U7-C3 44,6 46,2 96,6 54,8 60,8 90,1 
U7-C8 39,2 45,7 85,8 45,0 49,6 90,8 

U7-3C1 35,9 37,6 95,5 52,6 59,4 88,6 
SP 33,7 32,8 102,7 35,9 36,1 99,3 

SP-C1 31,1 34,8 89,5 24,8 29,1 85,0 
SP-C3 26,7 35,2 76,0 30,9 39,4 78,4 
SP-C8 23,5 29,8 79,1 23,7 31,3 75,5 

SP-3C1 28,6 38,5 74,3 27,5 32,3 85,1 
MS 45,7 45,6 100,2 71,2 61,2 116,4 

MS-C1 55,1 47,7 115,6 63,0 52,4 120,2 
MS-C3 52,9 50,9 104,1 71,1 59,2 120,0 
Ms-C8 53,2 52,0 102,3 60,4 53,0 114,1 

MS-3C1 48,9 47,2 103,6 52,8 48,9 108,0 
 


